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Relatorio de Visita Técnhica

LOCAL: ETA Maravilha — Sao José do Vale do Rio Preto/RJ
DATA DA VISITA: 02 e 03/Mai/2018

1- INTRODUGAO

Este relatério se refere aos problemas encontrados nos equipamentos,
materiais e pecas da ETA Maravilha (capacidade: 14 litros/s) do tipo
convencional, que se encontra instalada no Municipio de S&do José do Vale do
Rio Preto - RJ

2- CONCLUSOES

Foi constatado na visita técnica realizada que os costados, tubulagdes,
flanges e parafusos apresentam corroséo excessiva, comprometimento
estrutural e vazamentos em funcdo da auséncia de manutencédo ao longo do
tempo de funcionamento da ETA.

Os costados apresentam corrosdo com perda de material/espessura em
varios pontos, parte da tubulacdo e alguns flanges se encontram com corrosao
excessiva pela auséncia de pintura de protecdo nestas pecas. Com isto, a
operacdo da ETA Maravilha estd sendo comprometido com algumas pecas
emperradas e corroidas com a acdo constante de sol e chuva somada a
utilizagéio dos produtos quimicos para o tratamento da agua..

O funcionamento da estagdo de tratamento também esta comprometido
devido ao risco de travamento da bomba de 0,5 HP (Modelo MCS-NX) utilizada
na sala de tratamento quimico, pois apresenta barulho/vibragéo excessiva.

E necessaria uma manutencéo urgente em todas as estruturas da ETA
(partes internas e externas), com pintura em esmalte sintético e tank coating,
respectivamente. Sera necessario trocar partes da estrutura, pecas e materiais
danificados, constatados na visita.
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3- SERVIGCOS A SEREM REALIZADOS

- Limpeza mecanica e pintura geral da ETA

- Substituicao do material filtrante

- Substituicdo das chapas do piso da passarela e escada

- Substituicao das barras de reforco externas danificadas

- Substituicio da parte danificada no costado

- Reparo na caixa distribuidora superior

- Inspecao e teste das valvulas (substituicdo caso necessario)
- Substituicdo da tubulacdo danificada (trecho reto e flange)
- Substituicdo dos parafusos da boca de visita

- Reparo no guarda corpo da escada e superior

- Verificacdo da fixacdo da tubulacdo

- Manutencéo da bomba 0,5 HP (Modelo MCS-NX) na sala de tratamento
quimico

- Substituicdo do tanque que apresenta corrosdo acentuada na sala de
tratamento quimico.

Nota: Como a ETA estava em operacdao no momento da visita, ndo foi possivel
inspecionar as divisorias do filtro, floculador e decantador, que podem
apresentar desgaste/corrosao, necessitando reparos.
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4- FOTOS
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Corrosao nos degraus da escada e na fixagdo do corrimio
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Corroséo acentuada no piso da passarela e guarda corpo
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Parafusos emperrados na Boca de Visita
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Barras de reforgo externas danificadas devido a corrosao
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Costado apresentando corrosio acentuada e vazamento
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Bomba com excesso de barulho/vibracéo
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